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Holzschutzmittel Koranol Holzbau Grund zum vorbeugenden Schutz von tragenden oder

aussteifenden Holzbauteilen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten.
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|
| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN i
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des 1

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,

erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. |

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

|
|
\
Z262797.19 1.68.1-2/19 \
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Bei dem Holzschutzmittel "Koranol Holzbau Grund" handelt es sich um ein anwendungs-
fertiges farbloses bzw. angefarbtes Mittel auf Lésemittelbasis.

Das Holzschutzmittel enthalt biozide Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz von tragenden
oder aussteifenden Holzbauteilen gegen holzzerstérende Pilze und Insekten; es enthélt auch
biozide Wirkstoffe gegen Verblauung des Holzes. Das Holzschutzmittel ist nur dort zu
verwenden, wo der Schutz der Holzbauteile gegen holzzerstérende Pilze und/oder Insekten
erforderlich ist. Missbrauch kann auch zu Gesundheits- und Umweltschaden fiihren.

Fur den vorbeugenden chemischen Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel gilt die
Norm DIN 68800-3' mit den dazu ergangenen bauaufsichtlichen Bestimmungen, so weit in
diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

Dem Holzschutzmittel werden aufgrund seiner Wirksamkeit gegen holzzerstérende Einflusse
die folgenden Priifpradikate nach DIN 68800-3" zugeteilt:

Iv = gegen Insekten vorbeugend wirksam
P = gegen Pilze vorbeugend wirksam (Faulnisschutz)

Das mit diesem Holzschutzmittel behandelte Holz darf im Hinblick auf die Anforderungen
des Gesundheits- und Umweltschutzes nur in den Bereichen verwendet werden, die nach
DIN 68800-3" der Gefahrdungsklasse 1 oder 2 zugeordnet sind.

Das behandelte Holz darf nur kleinflachig? in  Aufenthaltsraumen® und zugehorigen
Nebenraumen eingesetzt werden und muss vollstandig abgedeckt werden.

Es darf jedoch nicht verwendet werden, wenn das behandelte Holz bestimmungsgemal in
direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann.

Der Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel darf nur durch im Holzschutz erfahrene
Fachleute ausgefthrt werden.

Die zulassigen Einbringverfahren sind in Abschnitt3.2.2 und die erforderlichen
Einbringmengen in Abschnitt 3.2.3 dieses Bescheides angegeben.

Auf Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere Registrierungs- und
Zulassungspflichten z. B. nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98 / 8 / EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 Uber das Inverkehrbringen
von Biozid-Produkten (Biozidgesetz) sowie der Verordnung (EU Nr. 528/2012 des
europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 Gber die Bereitstellung auf dem
Markt und die Verwendung von Biozidprodukten wird hingewiesen. Dieser Bescheid ersetzt
die Erfullung solcher Anforderungen nicht.

DIN 68800-3:1990-04 Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz

Eine kleinflachige Anwendung ist gegeben, wenn flir kubische Radume der Richtwert von 0,2 m*m® (Verhé&linis von
zu behandelnder Flache zu Raumvolumen) nicht Gberschritten wird.

Dieses umfasst alle mit Holzschutzmittel behandelten tragenden und oder aussteifenden Holzbauteile, die zur
Errichtung der Raum umschlieRenden Bauteile (W4nde sowie Boden und Decke) der Aufenthaltsraume verwendet
werden, unabhéngig davon ob diese oberfldchlich mit direktem Kontakt zur Raumluft oder bekleidet, beplankt bzw.
anderweitig abgedeckt eingebaut werden.

1.68.1-2/19
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2 Bestimmungen fiir das Holzschutzmittel "Koranol Holzbau Grund"
2.1 Zusammensetzung
Die Zusammensetzung des Holzschutzmittels muss mit der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Rezeptur Gibereinstimmen.
Das Holzschutzmittel enthalt folgende Wirkstoffe:
0,45 % Propiconazol
1,40 % IPBC
0,20 % Permethrin
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung
Der Antragsteller hat Aufzeichnungen dartber zu fithren, wann und in welcher Menge das
Holzschutzmittel hergestellt wurde und welche Chargennummer die hergestellte Menge
tragt.
22.2 Verpackung, Transport und Lagerung
Das Holzschutzmittel muss nach den Angaben des Herstellers verpackt, transportiert und
gelagert werden.
2.2.3 Kennzeichnung
Zusatzlich zur Kennzeichnung auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften (z. B. auf Grund
der Gefahrstoffverordnung) muss der Hersteller das Holzschutzmittel auf dem Gebinde/der
Verpackung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander kennzeichnen.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.
Dartber hinaus sind auf dem Gebinde/der Verpackung des Holzschutzmittels anzugeben:
— Name des Holzschutzmittels
— Antragsteller und Herstellwerk*
— Prufpradikate nach Abschnitt 1
— Einbringmengen nach Abschnitt 3.2.3
— "Fur die Anwendung DIN 68800-3:1990-04 beachten!"
— "Die Zulassung hat an der Verwendungsstelle vorzuliegen!®"
— "Merkblatt fir den Umgang mit diesem Holzschutzmittel beim Hersteller anfordern!"
2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Z52797.19

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Holzschutzmittels mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelméaRigen Fremduberwachung einschlieilich einer
Erstpriifung des Holzschutzmittels nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Das Hersteliwerk darf auch verschliisselt angegeben werden. Der Schlissel ist dann dem Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle mitzuteilen.

Dieser Hinweis darf entfallen, wenn die Abschnitte 1 und 3 (mit Ausnahme von Abschnitt 3.1) der Besonderen
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in vollem Wortlaut auf dem Gebinde/der Verpackung
des Mittels abgedruckt sind.

1.58.1-2/19
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2.3.2

2.3.3

25279719

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlief3lich
der dabei durchzufithrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Holzschutzmittels eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Holzschutzmittel den Bestimmungen der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der "Richtlinie fir die
Uberwachung der Herstellwerke von Holzschutzmitteln" in der jeweils glltigen Fassung
aufgefihrten Maftnahmen einschlielen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangsmateri-
als oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Profungen und, so weit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdilberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen =zur Abstellung des Mangels zu ftreffen. Holzschutzmittel, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - so weit
technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Holzschutzmittels ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiberwachung regelmalig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Holzschutzmittels
durchzufithren und kénnen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Priufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang und Art der Fremdiberwachung ist die "Richtlinie fur die Uberwachung der
Herstellwerke von Holzschutzmitteln" in der jeweils gultigen Fassung mafigebend.

1.58.1-2/18
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3.1

3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Z252797.19

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdtberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Planung und Ausfiihrung

Planung

Das Holzschutzmittel darf nur in den Anwendungsbereichen nach Abschnitt 1.2 verwendet
werden.

Ausfiihrung

Allgemeines

Fur die Ausfithrung gilt insbesondere die Norm DIN 68800-3" mit den dazu ergangenen
bauaufsichtlichen Bestimmungen, soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.
Der Holzschutz mit diesem Holzschutzmittel darf nur durch im Holzschutz erfahrene
Fachleute ausgefiihrt werden.

Bei der Anwendung des Holzschutzmittels sind insbesondere die fur den Arbeits- und
Umweltschutz geltenden Vorschriften (z. B. Gefahrstoffverordnung) entsprechend der
Kennzeichnung auf dem Gebinde (insbesondere Gefahrensymbol, Gefahrenbezeichnung,
Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage) zu beachten.

Einbringverfahren

Das Holzschutzmittel darf nur zum Streichen, Spritzen (Sprithen) in geschlossenen Anlagen,
und zum Tauchen verwendet werden.

Die Einbringung des Holzschutzmittels darf abgesehen von unerlasslich auf der Baustelle
durchzufihrenden Holzschutzmallnahmen nach den Abschnitten 8.1, 8.4 und 3.1.2 von
DIN 68800-3", nur im Impragnierbetrieb erfolgen.

Das zu behandelnde Holz muss sich in halbtrockenem oder trockenem Zustand befinden.
Das Holzschutzmittel wird gebrauchsfertig ausgeliefert und darf nicht verdiinnt werden.
Einbringmengen
Die erforderliche Aufbringmenge beim Streichen, Spritzen (Sprithen) und beim Tauchen
betragt in
Gefahrdungsklasse 1 = 74 g/m? = 90 ml Holzschutzmittel/m? Holz,
Gefahrdungsklasse 2 = 132 g/m? = 160 ml Holzschutzmittel/m? Holz.

Die Bewertung der méglichen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt bei
Verwendung des impragnierten Holzes im Sinne dieser Zulassung erfolgt auf der Basis der
oben angegebenen Einbringmengen; diese sollten keinesfalls um mehr als 10%
Uberschritten werden.

Vertréglichkeit und Wirksamkeit

Die Vertraglichkeit des Holzschutzmittels mit anderen Bauprodukten (Verbindungsmittel,
Klebstoffen, Anstrichen, Kunststoffen, etc.), siehe auch DIN 68800-3", Abschnitte 4.4, 4.5
und 4.6, ist in jedem Einzelfall gesondert nachzuweisen. Der Antragsteller hat Angaben zur
Lagerbestandigkeit des Holzschutzmittels bereitzustellen.

Das Holzschutzmittel kann unmittelbar nach der Anwendung leicht aus dem Holz
ausgewaschen werden.

1.68.1-2/19
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Der Antragsteller hat dem Anwender daher hinreichende Angaben bereitzustellen, durch
welche MaBnahmen ein Eintrag von Holzschutzmittel-Anteilen in den Boden, das
Grundwasser, die Oberflachengewasser oder die Kanalisation durch Auswaschung aus dem
impragnierten Holz vermieden werden kann. Fir die Beachtung dieser Hinweise hat der
Anwender Sorge zu fragen.

Reiner Schéapel
Referatsleiter

Deutscher Institut
ftir Bautechnik

75279719 1.58.1-2/19




